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Sample 
Magnetic 

Measurements
SEM

Hydrodynamic 

Size (DLS)

Fe3O4@SiO2 3.25 nm 18.6 nm 104 d.nm

Fe3O4@SiO2

@APTES
4.22 nm 66.19 nm 162 d.nm

Fe3O4@SiO2

@CPTMS
5.59 nm 37.7 nm 152 d.nm

Fe3O4@SiO2

@MMSP
4.63 nm 76.4 nm 168 d.nm
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 Koncentrácia meranej 

vzorky: 20mg/1ml



Záver

 Vzhľadom na nízky percentuálny podiel magnetických nanočastíc v experimentálnych 

vzorkách S2-S16 (NANOVIR 2-16) z magnetických meraní vyplynulo, že pre porovnateľné 

magnetické vlastnosti komečnej vzorky KIT je potrebné použiť asi 5 násobne vyššiu 

koncentráciu
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